] CEWOOD MEDZIAGOS KOMFORTUI IR SVEIKATAI

MEDIENOS VILNOS PLOKSTES

AKUSTIKA

CEWOOD akustines plokstes — naturalus Latvijoje pagamintas produktas. Plokstes ekologiskos ir palankios
sveikatai, pagamintos i$ aukSciausios kokybes medienos vilnos, jg maisant su baltuoju cementu ir vandeniu.

CEWOOD plokstes — nekelianti rGpesciy tvirta medziaga, padedanti palaikyti malony medienos savybiy teikiama
mikroklimatg patalpose.

Praktinis garso sugerties koeficientas ap oktavos dazniy juostoje pagal EN ISO 354 standarta,
garso aido sugerties koeficientas ay, ir garso sugerties klasé pagal EN ISO 11654:1997 standartg

||

L

H - aukstis; a — oro tarpas; d — mineraline vata; ¢ - CEWOOD plokste

Garsg sugeriancios konstrukcijos i$ Siy ploksciy ypac efektyviai mazina aidejimo trukme ir gerina darbo aplinka
didelese patalpose. IS CEWOOD ploksciy galima sumontuoti pertvaras, kurios veiksmingai sugeria jrangos
skleidziama auksto daznio triukSma. Dar geresnis akustinis sprendimas — sukurti trimacius apdailos elementus,
pavyzdziui, piramides, nes Siai formai del garso difrakcijos kampuose budingas daug didesnis sugerties
koeficientas.

Didesnio tankio plokstes is 3 mm storio medienos vilnos uztikrina geresne zemesnio daznio garsy sugertj. Savo
ruoztu 1 mm ir 1.5 mm storio medienos vilnos plokstes geriau sugeria auk$to daznio garsg. Optimalus
sprendimas — naudoti ir CEWOOD plokstes, ir izoliacinj mineralines vatos sluoksn.
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Galdusalas 1, Jaunlaicene, Daugavgrivas soseja 1, El. pastas: info@cewood.com
Aluksne apskritis, LV-4336, Latvija Ryga, LV-1007, Latvija www.cewood.com




[] CEWOOD MEDZIAGOS KOMFORTUI IR SVEIKATA|

MEDIENOS VILNOS PLOKSTES
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Akustines plokstes placiai naudojamos tiek viesyjy, tiek gyvenamuyjy pastaty interjerams. Jos labai tinka kabamuyjy
luby konstrukcijoms ir sieny dekorui. Del naturalios sudeties ir iSskirtiniy savybiy plokstes daznai naudojamos
dideles akustine apkrovos patalpoms, kur garso izoliavimas ir triukSmo sugertis ypac svarbus.

Ofisai, vieSosios erdveés

Atvirojo tipo ofisuose, susitikimy kambariuose ir
vieSosiose erdvese CEWOOD plokstes sugeria
garsg, slopina triukSma ir pagerina darbo aplinka.

Del akustiniy savybiy CEWOOD plokstes placiai
naudojamos ugdymo jstaigose. Jos didina
akustinj patalpy komfortg ir sukuria palanky
mikroklimata.

Akustines plokstes ne tik izoliuoja garsg, bet ir
sugeria pertekline dregme. Didelio dregnio
patalpose jy savybes nesikeicia.
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Koncerty salés, teatrai, kino teatrai

Viesosioms pramogy erdvems akustiniy ploksciy
apdaila suteikia didziausias garso prasiskverbimo
reguliavimo galimybes, laikantis auksciausiy
standarty.

Akustines plokstes efektyviai sulaiko garsg ir
maksimaliai izoliuoja triukSma, mazina garso
atspindj.

Gamybos patalpos, sandéliai, parkavimo vietos

Akustines plokstes — puikus garso slopinimo
sprendimas gamybos patalpoms ir parkavimo
vietoms, nes leidzia sumazinti triukSma ir
padidinti akustinio komforto lyg;.
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CEWOOD plokstés ant tasy konstrukcijos

Bendras | Oro | Mineral- | CENOOD Dazniai, Hz Sugerties) 5 ger-

koefici-

ApraSymas aukstis tarpas inévata | plokste entas

H, mm a, mm d, mm c, mm

35 mm CEWOOD plokste,
30 mm mineraline vata, 135 70 30 35 0,35 | 0,70 | 1,00 | 090 | 0,85 | 0,90 | 0,90 A
70 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokste,
be mineralines vatos, 135 100 0 35 015 | 035|070 | 0,70 | 0,70 | 0.85 | 0,65 (o}
100 mm oro tarpas

25 mm A2 CEWOOD plokste,
30 mm mineraline vata, 125 70 30 25 0,35 | 0,70 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,90 | 0,90 A
70 mm oro tarpas

25 mm A2 CEWOOD plokste,
be mineralinés vatos, 125 100 0 25 015 | 0,35 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 0,60 ©
100 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
30 mm mineraline vata, 125 70 30 25 0,35 | 0,70 | 1,00 | 090 | 0,85 | 0,90 | 0,90 A
70 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
be mineralines vatos, 125 100 0 25 0,15 | 0,30 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,80 | 0,60 ©
100 mm oro tarpas

CEWOOD plokstés kabamujy luby konstrukcijoms (T-24 profiliai)

- - Sf Sugerties
sen oo cowood | ounwne

Aprasymas aukstis inévata | plokste entas
o IS | e 250500 100 oo o
35 mm CEWOOD plokste,

50 mm mineraline vata, 235 150 50 35 055]085|09 | 085|085 09 | 090 A
150 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
50 mm mineraliné vata, 225 150 50 25 0551080 095 09 085|095 0,90 A
150 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokste,
50 mm mineraliné vata, 215 150 50 15 0,50 | 0,80 | 095 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,90 A
150 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokste,
20 mm mineraliné vata, 215 180 20 15 0,35 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,90 B
180 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
20 mm mineraliné vata, 225 180 20 25 0,35 | 0,70 | 090 | 0,90 | 0,85 | 0,90 | 0,90 A
180 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokste,
20 mm mineraliné vata, 235 180 20 35 045 | 0,70 | 090 | 0,85 | 0,85 | 1,00 0,90 A
180 mm oro tarpas

35 mm CEWOOD plokste,

be mineralinés vatos, 235 200 0 35 0,30 | 0,50 | 060 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 0,65 C
200 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
be mineralines vatos, 225 200 0 25 025 | 045 | 055 | 055|070 | 085 | 0,60 @
200 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD ploksté,
be mineralinés vatos, 215 200 0 15 0,20 | 045 | 055 | 0,55 | 0,65 | 0,80 | 0,60 D
200 mm oro tarpas
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CEWOOD plokstés — jvairios konstrukcijos

Bendras Mineral- | CEWOOD Dazniai, Hz

poragmas | 20 e |CEWOOD | Damidz |
s s | ok 125 [ 250 | 500 |1000] 2000 4000

25 mm CEWOOD plokste,
be mineralinés vatos, 85 60 0 25 0,10 | 0,30 | 0,55 | 0,60 | 0,50 | 0,60 0,55 D
60 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
be mineralinés vatos, 225 200 0 25 0,25 ] 050 | 055 050|060 | 065 0,55 D
200 mm oro tarpas

50 mm CEWOOD plokste,
be mineralinés vatos, 250 200 0 50 040 | 060 | 055 | 0,65 | 0,70 | 0,70 0,65 ©
200 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
50 mm mineraline vata, 85 10 50* 25 040 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,80 B
10 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
100 mm mineraliné vata, 225 100 100* 25 079|072 | 073 | 081|078 | 072 0,80 B
100 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
50 mm mineraline vata, 225 150 50* 25 052 | 081|074 | 087|077 | 073 0,80 B
150 mm oro tarpas

25 mm CEWOOD plokste,
30 mm mineraline vata, 55 0 30** 25 0,25 055|100 095  085]085| 085 B
be oro tarpo

25 mm CEWOOD plokste,
50 mm mineraline vata, 75 0 50** 25 035070 | 100 095 085095 | 0,90 A
be oro tarpo

25 mm CEWOOD plokste,
be mineralines vatos, 75 50 0 25 0,10 | 0,25 | 0,55 | 0,65 | 0,55 | 0,65 0,50 D
50 mm oro tarpas

15 mm CEWOOD plokste,

50 mm mineraliné vata, 65 0 50%* 15 0,30 | 065 | 1,00 | 085 | 0,75 | 0,80 | 0,85 B
be oro tarpo

15 mm CEWOOD plokste,
be mineralines vatos, 65 50 0 15 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,65 | 0,55 | 0,65 0,50 D
50 mm oro tarpas

* mineraliné vata, ~ 30 kG/m?; ** mineraliné vata, ~ 90 kG/m?.
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CEWOOD ploksteés ant tasy konstrukcijos
25 mm CEWOOD ploksté, 30 mm mineraliné vata, 70 mm oro tarpas
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CEWOOD ploksteés ant tasy konstrukcijos
25 mm CEWOOD ploksté, be mineralinés vatos, 100 mm oro tarpas
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Garso sugerties klasé pagal EN ISO 11654: C
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CEWOOD plokstés kabamujy luby sistemoms (T-24 profiliai)
25 mm CEWOOD plokstés, 20 mm mineraliné vata, 180 mm oro tarpas
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CEWOOD plokstés kabamuyjy luby sistemoms (T-24 profiliai)
25 mm CEWOOD ploksté, be mineralinés vatos, 200 mm oro tarpas
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Garso sugerties klasé pagal EN ISO 11654: C
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CEWOOD plokstes jvairioms konstrukcijoms
25 mm CEWOOD ploksté, 30 mm mineraliné vata, be oro tarpo
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CEWOOD plokstés jvairioms konstrukcijoms
25 mm CEWOOD ploksté, 50 mm mineraliné vata, be oro tarpo
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